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plan zajęć dla grupy E1 –1A  

 

Lp. data 
ćwiczenia temat ćwiczenia osoba 

prowadząca sala 

  26.02.2024  Zajęcia organizacyjne   112 

1 04.03.2024 Korozja chemiczna – korozja 
gazowa 

  
dr inż. 
Paweł Figiel 
  

107 
lub 
109 
  

2 11.03.2024 Ogniwa galwaniczne  
3 18.03.2024 Pasywacja metali 

4 25.03.2024 Korozja wżerowa 

5 08.04.2024 Korozja międzykrystaliczna 

6 15.04.2024 Badania odporności  
korozyjnej złącza spawanego 

7 22.04.2024 Badanie korozyjne w mgle 
solnej 

8 06.05.2024 Krzywe polaryzacji anodowej 

9 13.05.2024 Trawienie elektrochemiczne 

10 20.05.2024 Metody pomiaru grubości 
powłok  

dr hab. inż. 
Agnieszka 
Kochmańska, 
prof. ZUT 

109 

11 27.05.2024 Fluidyzacyjne nanoszenie 
powłok z tworzyw sztucznych 

12 03.06.2024 Chemiczne osadzanie powłok 
niklowych 

13 10.06.2024 Elektrochemiczne osadzanie 
powłok niklowych i cynkowych 

14 17.06.2024 Anodowanie stopów 
aluminium 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Korozja chemiczna - korozja gazowa- mechanizm korozji gazowej, walory ochronne 
produktu korozji gazowej, reguła Pillinga-Bedwortha, szybkość korozji gazowej, przebieg 
reakcji utleniania w czasie, sposoby ochrony metali przed korozją gazową 

2. Ogniwa galwaniczne - potencjał elektrody, potencjał standardowy elektrody, rodzaje ogniw 
galwanicznych, ogniwo Daniella, równanie Nernsta, SEM  

3. Pasywacja metali - stan pasywny, rodzaje pasywacji, metody pasywacji, metale     
pasywujące się  

4. Korozja wżerowa - korozja lokalna, korozja wżerowa, stale nierdzewne, stale węglowe, 
sposoby oceny podatności metali na korozję wżerową  

5. Korozja międzykrystaliczna – korozja lokalna, korozja stali kwasoodpornej i stopów 
aluminiowych, przyczyny korozji, sposoby zapobiegania  

6. Badania odporności korozyjnej złącza spawanego -podstawowe prawa elektrochemii, 
korozja galwaniczna, kinetyka korozji elektrochemicznej 

7. Badanie korozyjne w mgle solnej – rodzaje korozji, typy badań korozyjnych, sposoby oceny 
wyników badań korozyjnych, badania w komorze solnej 

8. Kinetyka korozji elektrochemicznej tworzyw konstrukcyjnych -analiza krzywych 
polaryzacji anodowej, stan pasywny, trwałość powłok pasywnych, gęstości prądu 
korozyjnego  

9. Trawienie elektrochemiczne stali – trawienie chemiczne, trawienie elektrochemiczne, 
inhibitory trawienia  

10. Metody pomiaru grubości powłok – pomiar grubości powłok metodą elektromagnetyczną, 
wagową, mikroskopową 

11. Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych - metoda fluidyzacyjna, tworzywa 
powłokowe,  mechanizm powstawania powłoki, parametry osadzania powłoki 

12. Chemiczne osadzanie powłok niklowych – metody bezprądowego osadzania metali: reakcji 
chemicznej wymiany, kontaktowa, redukcji chemicznej, autokatalityczna 

13. Elektrochemiczne osadzanie powłok niklowych i cynkowych – ogniwo galwaniczne, dobór 
parametrów podczas osadzania powłoki i ich wpływ na powstającą powłokę 

14. Anodowanie stopów aluminium – powłoki konwersyjne, etapy procesu anodowania, skład 
kąpieli i parametry procesu anodowania, barwienie powłok tlenkowych     
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